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Introducción EL PLÁSTICO es una sustancia cuya principal característica es la capacidad de ser moldeada bajo diversas circunstancias y creada a partir de la adición de moléculas basadas en el carbono para producir otras de gran tamaño, conocidas como polímeros
Charles Goodyear 1839 cuando se encontraba experimentando en la cocina,  accidentalmente dejó caer azufre dentro del recipiente donde calentaba el caucho. Observó con sorpresa que el compuesto no se derretía o sufría los cambios que infinidad de veces había presenciado. En lugar de eso, Mediante es​te proceso el material adquiere una gran elasticidad consiguiendo que su comportamiento sea prácticamente independiente de la temperatura . Después de tanto sacrificio y esfuerzo había descubierto la vulcanización del hule natural, lo que aumentaba su fuerza, conservando su flexibilidad, sin deteriorarse con el frío o el calor. En 1852 Goodyear logró fabricar, por primera vez, goma dura.
El plástico: El desarrollo de estas sustancias se inició en 1860, cuando el fabricante estadounidense de bolas de billar Phelan and Collander ofreció una recompensa de 10.000 dólares a quien consiguiera un sustituto aceptable del marfil natural. Una de las personas que optaron al premio fue el inventor estadounidense Wesley Hyatt, descubrió que, al mezclar nitrocelulosa, alcohol y alcanfor, se obtenía una masa blanda que se dejaba moldear por presión en caliente. Tal producto fue el primer material plástico., Este nuevo material, barato y consistente, sustituyó al marfil en la fabricación de bolas de billar. Aunque, en determinadas ocasiones, cuando las bolas de billar hechas de celuloide colisionaban, se producía una pequeña explosión similar a la de un petardo. Su producto, patentado con el nombre de celuloide, se utilizó para fabricar diferentes objetos, desde placas dentales a cuellos de camisa y por supuesto las películas. Sin el celuloide no hubiera podido iniciarse la industria cinematográfica a fines del siglo XIX. El celuloide tuvo un notable éxito comercial a pesar de ser inflamable y de su deterioro al exponerlo a la luz. Los plásticos que se pueden fundir y volver a moldear se llaman termoplásticos.

En 1907 Leo Baekeland inventó la baquelita, el primer plástico calificado como termoestable, plásticos que puede ser fundidos y moldeados mientras están calientes, pero que no pueden ser ablandados por el calor y moldeados de nuevo una vez que han fraguado
En los años 19(30) se crea la primera fibra artificial, el nylon. Su descubridor fue el químico Walace Carothers, que trabajaba para la empresa Du Pont. Descubrió que dos sustancias químicas podían formar un polímero que bombeado a través de agujeros y estirados podían formar hilos que podían tejerse. Su primer uso fue la fabricación de paracaídas para las fuerzas armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose rápidamente a la industria.

Elastómeros :  Una vez estirados vuelven a su estado inicial
tecnopolímeros o polímeros para ingeniería: otros materiales plásticos con características físicas y mecánicas y de resistencia al calor tan elevadas de permitir de sustituir los metales en aquellas utilizaciones que una vez se consideraban insustituibles. cascos espaciales de los astronautas, las lentes cornéales que substituyen los anteojos, los escudos antiproyectiles.
